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EPURATION DU LATEX

Le latex apporté & la factory dans des seaux ou des brocs en
zinc ou en fer émaillé ou dans de grands récipients métalliques
est versé directement sur des tamis-filtres en fer galvanisé ou cn
crin (fig. 52) (ces derniers s'usent plus vite), pour arréter les grosses

impuretés ; on élimine ainsi la plupart des impuretés légéres: débris

Fig. 52. Fig. 53.
Passoire métallique Appareil pour décanter et filtrer
pour le latex. le latex (Vernet).

d’écorce, de scraps... Une partie des impuretés lourdes peut passer
(débris de terre, etc.). C'est pourquoi VERNET conseille la décantation
apreés repos du latex pendant un quart d’heure dans le bac a décanter
(fig. 53), aprés quoi on écume les impuretés légeéres et enléve de temps
3 autre les plus lourdes. On a essayé a Ceylan, pour I’épuration du latex,

des centrifugeuses, mais sans grand succes.




